1 FA Filinox s,x« | CERTIFICATO di CO

NTROLLO N.: 23582
INSPECTION CERTIFICATE
[3:220 5 VENZEMIANG TV)- ITALIA -Via FRIULI 2- BOX 22 DATA :
TEL le3 ¢ ra - 400033 . 405004 - FAX 0435 c:-aa-:[ EN 10204 3.1B
| T | ORDINE " DATA ORDINE
! Order No Data of order
200181
| Ns, Ordine Codice Prodotto Qualita Materlale " Finitura Superficlale
[ ourOrger No Product Code Material Type Surface
| V00001064 01300M302SH AISI 302 FILO TRAFILATO PER MOLLE
! DIMENSION! mm. ‘ TOLLERANZA mm. CONFEZIONE
.! Dimengions Tolerance Packsying
1.300 l +/-0.011 | ROTOLIDI300xDeS20 .
ANALISI CHIMICA (% )
CHEMICAL COMPOSITION (% )
COLATA N. C Si | Mn p S Cr NI Mo | Co
s 0.070 | 0.540 | 0.860 | 0.028 | 0.001 | 17.850 | 8.210 | 0.340
} 6784 Cu N Ti Al '
PROVE MECCANICHE -
B MECHANICAL TESTS B
- RICHIESTA RILEVATA
L REQUIRED TESTED
Resistenza Meccanica Rm (N/mm?
 harate At (VMM 180042050 1943
- Snervamento Rp 0,2 % (Nmm?) :
i Yeld Sress
Allungamento Ass (%) |
,_E'ongaton
Strizione Z (%)
| Recucteon of Area
"Durezza HB )
rargness
| Altre prove
Cther Tests
{NOTE:
Notes
Cemifichiamo che il progolto sopracitato é stato collaudato ed é ISPETTORE QUALITA'

cenforme con quanto specificato nell'ordine

e nheraby certify that the material described hereabove has been tasted

{ and complies with the terms of the order contrect, st

-

-,

Qualtty Incpector




